
AVIS TECHNIQUES - ETANCHEITE DES PONTS ROUTES 

LISTE A LA DATE DE AVRIL 2009 

FAMILLE * ENTREPRISE NOM DU PROCEDE DATE VALIDITE REFERENCE DETAILS 

SUPPORT EN BETON DE CIMENT 

OF. DES ASPHALTES 8 + 22 R11/2007 11/2012 F AT.ET 07-03 Remplace F AT.ET 02.07 

SMAC ACIEROID Néophalte pont R09/05 09/2010 F AT.ET 05.04  

ASTEN Aspapont AF 12/2003 12/2008 F AT ET 03.05  
Asphalte 

ASTEN Aspaphalt Pont 05/2003 05/2008 F AT ET 03.02  

RESIPOLY-CHRYSO Sinotane 2 R05/05 05/2010 F AT.ET 05.02  

RESIPOLY-CHRYSO SRS-Flexter 300 03/2002 03/2007 F AT ET 02.02  

INTERDESCO IR 3360-400 R06/06 06/2011 F AT ET 06.03 Remplace F AT ET 01.01 

BAYER/CERI-SERP Covipont 07/2003 07/2008 F AT ET 03.04 Suspendu (4) 

BASF CC France SAS Conibridge 09/2006 09/2011 F AT ET 06.04  

F.M.A.S. 

INTERDESCO IR 3360-100 07/2008 03/2012 F AT ET 08-01 Remplace F AT ET 02.01

SIPLAST Parafor Ponts R12/02 12/2007 F AT.ET 02.09 Prorogé (1) 

AXTER Excelpont GC R07/02 07/2007 F AT.ET 02.03 Prorogé (1) 

P.R.S Derbigum GC4 R07/02 07/2007 F AT.ET 02.04 Prorogé (1) 

SOPREMA Sopralène Flam Antirock P/E R11/02 11/2007 F AT ET 02.10 Prorogé (1) 

INDEX FRANCE Testudo 4/20 R07/03 07/2008 F AT ET 03.03  

EUROVIA Hydroplast  R03/04 03/2009 F AT ET 04.01  

COLAS SA Colétanche OA R07/04 07/2009 F AT ET 04.02  

SOPREMA Sopralène Flam AR P Glacivap R06/2007 06/2012 F AT ET 07-01 Remplace F AT ET 01.03 

F.P.M 

EUROVIA Viaplast 07/2002 06/2007 F AT.ET 02.08 Prorogé (1) 

SMAC ACIEROID Baryphalte Pont R07/02 07/2007 F AT.ET 02.05 Prorogé (1) 

SMAC ACIEROID Baryphalte Pont SI 10/05 10/2010 F AT.ET 05.05  

SIPLAST Paraforix A R01/03 01/2008 F AT ET 03.01 Prorogé (1) 

ASTEN (SPAPA) Asparène Pont R11/04 11/2009 F AT ET 04.03  

ASTEN (SPAPA) Asparène Pont SO 05/2005 05/2010 F AT ET 05.01  

F.P.A 

SOPREMA Sopralène Flam Antirock ASP SR E R06/06 06/2011 F AT ET 06.02 Remplace F AT ET 06.01 

EUROVIA Etanplast R07/02 06/2007 F AT.ET 02.06 Prorogé (1) 
M.H.C 

COLAS SA Saflex OA R03/2006 03/2011 F AT.ET 06.01  

SUPPORT EN TOLE D'ACIER 

EUROVIA Orthoplast R05/05 05/2010 F AT.ET 05.03  
EPAIS 

EIFFAGE TP Orthochape R09/07 09/2012 F AT.ET07-02  

 * F.M.A.S :  Etanchéité par Film Mince Adhérent au Support 
  F.P.M :  Etanchéité par Feuille Préfabriquée Monocouche 
  F.P.B :  Etanchéité par Feuille Préfabriquée Bicouche 
  F.P.A :  Etanchéité par Feuille Préfabriquée + Asphalte 
  M.H.C :  Etanchéité comportant des couches mises en oeuvre par des Moyens mécaniques à Haute Cadence 

NOTA : La publication de l'avis technique annule les procédures et les résultats d'essais antérieurs et seuls les PV d'essais cités dans l'avis technique sont 
valables. 

 DETAILS :  (1) – Avis prorogé, car en cours d’examen de renouvellement. 
(2) – Avis renouvelé pour une nouvelle période de 5 ans sans nouvelle publication.  
(3) – Avis momentanément suspendu.  
(4) - Suite à l'arrêt, pour des raisons d'hygiène et de sécurité, de la fabrication d'un composant, ce procédé n'est plus fabriqué. Un nouvel 
avis est en préparation. 

 


